
Données techniques

Isolation thermique Liège 300 kg/m3

Bois

Qualité A/A
Certifié FSC ou PEFC
Les essences les plus diverses sont livrables
Différentes essences peuvent être combinées

Collage EN 204-D4

Façonnage des chants Chants droits

Dimensions Production sur mesure et sur commande, conformément aux indications du client

Assemblage multicouches
Des lamelles de bois et du liège sont combinés dans un assemblage multicouches pour composer la 
face isolante, conformément aux indications du client

Valeurs U (exemples)

Epaisseur (mm) Assemblage multicouches bois/liège (mm) Valeur U (W/m2K)

66 15/12/3/6/3/6/6/9/6 0,866

67 12/6/3/18/28 0,978

69 15/6/6/27/15 0,850

70 21/18/7/6/18 0,958

75 22/25/28 0,913

77 21/6/11/18/21 0,914

79 8/6/5/21/ 5/9 /15 0,772

80 28/6/8/21/17 0,861

89 11/12/4/12/50 0,847
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Carrelets de fenêtre en bois / liège Iswood®


