Caractéristiques physiques
des matériaux utilisés

Eléments d’agrandissement pour portes-fenétres

coulissantes a levage en matiére plastique

FRINORM

Masse volumique apparente
Conductivité thermique
Module de traction E
Résilience

Valeur de résilience
Résistance

Résistance a la flexion

Dureté Shore D

Résistance de surface
Résistance intérieure

Rigidite

Coefficient diélectrique er
Coefficient de dilatation
Résistance a la pression
Point de ramollissement Vicat
Stabilité dimensionnelle a chaud
Absorption d’eau

DIN EN ISO 1183
DIN 52612
ISO 527
ISO 179/1eU
ISO 179/1eA
ISO 527
ISO 178
ISO 868
DIN IEC 60167
DIN IEC 60093
DIN IEC 243
DIN 53483
DIN 53752
DIN 53421
ISO 306 (B 50)
ISO 75-2 (1,8 MPa)
ISO 62 (apres 216 h)

kg/m?3 1400-1460
W/mK 0,160
MPa 3000
kd/mz2 Sans rupture
kd/m2 9,0
MPa 52
MPa 77,8
81
ROE [Q] >2,00E+14
RD [Qcm] 1,74E+16
[KV/mm] 16,8
3,0-3,6
[10%K] 7-10
N/mm? 70
°C 72
°C 60
% 0,1



PVC Kémmerling Symbole | Méthode d’analyse

Conductivité thermique DIN 52612 W/mK 0,160
Effort de tension (résistance) DIN 53455/I1SO 527
Résistance a la flexion DIN 53452/ISO 178
Module d’élasticité DIN 83457 >2500

ISO 527-2/1A/50

Résilience jusqu’a —40° C DIN 53453/ISO 179 kd/m? Sans rupture

Dureté depénétration alabile GS8N/GOS)  DINS366/S02089  MPa _
Dureté Shore D DIN 53505

Tem— TR e -
Stabilité dimensionnelle a la chaleur DIN 53461/I1SO 75

ot wore  REE -
Coefficient diélectrique E (a 1 kHz) VDE 0303 T4

Factewr deperte didlectique tand (@ 1KH)  VDEOWST4 _ _
Résistance de surface DINI?)/IzEIIS g%:;Tso >10™

e N B - -
Rigidite DIN VDE 0303 T21 KV/mm

Panneau 1 mm

Résistance a I'arc DIN VDE 0303 T5 Indice 2222

Evaluation physiologique Sans risques



PVC Finstral, 4 mm Symbole Méthode d’analyse

Masse volumique apparente
Conductivité thermique
Comportement au feu

Effort de tension

Elongation a la rupture
Module d’élasticité

Résistance a la pression
Contrainte de flexion 3,5 %
Résilience

Valeur de résilience

Module de fluage en flexion
Durée de sollicitation: 1 an
Contrainte de flexion: <5 N/mm?
Dureté de pénétration a la bille

Température de ramollissement Vicat

Stabilité dimensionnelle a la chaleur

Stabilité dimensionnelle a la chaleur
Coefficient linéaire de dilatation, 20° C a 60° C

Résistance intérieure spécifique

Résistance de surface

Coefficient diélectrique er

Facteur de perte diélectrique tan &

Cheminement du courant de fuite

Rigidité

Absorption d’eau

Plage des températures d’utilisation

Résistance aux intempéries
(Dose de rayonnement: 0,8 MJ/cm?
avec xénon 450)

Absence de risques physiologiques

DIN 53479/1SO 1183

DIN 4102 (D)
DIN 53455/ISO 527
DIN 53455/ISO 527

DIN 53457/ISO 527-2
DIN 53454/SO 3605
DIN 53452/ISO 178
DIN 53453/SO 179
DIN 53453/ISO 179

DIN 53456/I1SO 2039
DIN 53460/ISO 306
Procédé B50
DIN EN ISO 75
Procéde A
DIN EN ISO 75
Procédé B
DIN 53752
DIN IEC 60093
VDE 0303-30
DIN IEC 60093
VDE 0303-30
DIN 53483
VDE 0303, 4¢ partie
DIN 53483
VDE 0303, 4¢ partie
DIN IEC 112
VDE 0303, 1" partie

DIN 53481
VDE 0303, 2¢ partie

DIN 53495/ISO 62
Procédé CL/100
Valeur indicative

DIN 53387

DIN EN 20105-A02

Echelle des gris

kg/ms ~1410
W/mK 0,160
B1
N/mm?2 45
% 20
N/mm?2 2500
N/mm?2 65
N/mm?2 60
kd/m2 Sans rupture a —20° C
kd/m2 8
20°C ~1700
N/mm?2 40°C ~1100
60°C ~300
N/mm?2 ~120
°C 75
°C ~70
°C ~74
o ~70-10°
Qcm >10"°
Q >10"®
alkHz ~3,2
alkHz ~0,02
CTI 600
kV/mm
Epaisseur de >12

I’échantillon: 3 mm
mg/cm? <3
-30° C a +60° C

Niveau 4-3 (uniqguement
blanc)

Non



Mousse rigide en polystyréene expansé (EPS) Symbole Méthode d’analyse

Masse volumique apparente SN EN 1602 kg/m3

Conductivité thermique AD SIAV 279 W/mK 0,038
Comportement au feu AEAI (I-1) 5,1
Capacité calorifique spécifique C Wh/kgK 0,39
Résistance a la diffusion de la vapeur d’eau y SN EN 12086 40
Contrainte de tension avec 10 % de compression Oy SN EN 826 kPa =60
e S AT o svenie
Température maximale d’utilisation, état non chargé °C 75
Contenu de la cellule Air
Classification W67
Masse volumique apparente P, EN 323 kg/m3 ~420
Conductivité thermique Ay W/mK 0,130
Catégorie d’émission UNIEN 717/2 mg HCHO/m2h E1
Résistance a la flexion (longitudinale) EN 310 N/mm? 24
Résistance a la flexion (transversale) EN 310 N/mm? 30
Module d’élasticité (longitudinal) EN 310 N/mm? 2800
Module d’élasticité (transversal) EN 310 N/mm? 3800
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